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Grundlagen *) 

EN 14257:2019-09 
*) und entsprechende nationale Fassungen 

(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 23-004038-PR02 PB-
K15-09-de-01    

 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen für den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen 
Grundlagen verwendet werden.   

  

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Prüfung ermöglicht keine Aussage 
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften 
des vorliegenden Produkts.  

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumenta-
tionen". 

Nummer 23-004038-PR02 (NW-K15-09-de-01) 

Inhaber Diotrol AG 
Bodenackerstraße 64  
CH-4657 Dulliken 
Schweiz 

Produkt Holzklebstoff 

Bezeichnung System: Vinylacetatpolymer 

Lieferbezeichnung: Diotrol Holzleim D3 

Art. Nr. 85600 
Details Hersteller Diotrol AG; Charge 334203; Härter -/-  

Besonderheiten -/-  
Ergebnis   

Bestimmung der Klebfestigkeit von Längsklebungen im Zugversuch in der 
Wärme (WATT´91) nach EN 14257:2019-09 

 
8,0 N/mm²  
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